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1.0 Сводная информация по исследованию 

Компания Vileda разработала изделия из микроволокна разового использования (MicroRoll 
(МикроРолл)). В рамках настоящего исследования были проведены тесты in vitro, в ходе 
которых были определены характеристики MicroRoll в плане эффективности удаления 
бактериального загрязнения с поверхностей, через которые может передаваться заражение 
(поверхности-формиты). 

Указанные показатели эффективности измерялись путем применения тест-системы, 
включающей в себя ряд диких типов организмов, диспергированных в органической основе, 
которая была нанесена на поверхность пластин из нержавеющей стали. Органическая основа 
была засеяна организмами еще до нанесения. 

Затем были проведены исследования, в ходе которых было проведено сравнение количеств 
организмов, восстанавливаемых в условиях испытания до и после обработки одноразовым 
изделием из микроволокна. 

Выразив данную характеристику в процентах уменьшения загрязнения поверхности, мы смогли 
оценить функциональные возможности MicroRoll. 

2.0 Тест-система 

a) Исследуемые поверхности: В ходе испытаний использовалась поверхность, состоящая из 
плиток из нержавеющей стали размером 0,25 м2. 

b) Загрязнение: Органический материал, состоящий из смеси яичного альбумина (вторая 
фракция Кона) и лецитина, диспергированного в изотоническом растворе. Организмы 
были введены в данную смесь до ее нанесения с помощью механического ролика. 
Инокулированные поверхности высушивались в течение 2 часов в шкафу с ламинарным 
потоком воздуха до получения зараженной матрицы, состоящей из геля, содержащего 
10 % вес. альбумина и 8 % вес. лецитина. 

c) Микроорганизмы: Изоляты, использовавшиеся в данном исследовании, были получены из 
клинических источников и в приоритетном порядке идентифицированы посредством 
риботипирования или секвенирования. Все культуры были получены путем выращивания и 
сбора с неселективных сред до диспергирования в изотоническом растворе. Первичные 
дисперсии были подтверждены как жизнеспособные посредством спирального посева в 
соответствующих средах после первоначальной корректировки наружного диаметра на 
уровне 650 нм. В случае Clostridium difficile (Клостридиум диффициле) был применен 
спиртовой шок для представления тестовых популяций в форме спор (эффективность 
> 97 %) в соответствии с требованиями. 

В исследовании применялись следующие категории организмов: 

Clostridium difficile (Клостридиум диффициле) (2 штамма вегетативной формы) 
Clostridium difficile (Клостридиум диффициле) (2 штамма в форме спор) 
Escherichia coli (Кишечная палочка) (Штамм, устойчивый к антибиотикам) 
Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк) (3 варианта штаммов метициллин-

устойчивого золотистого 
стафилококка) 

d) Микробиологические изменения: Измеренные жизнеспособные организмы с 
инокулированных и обработанных тестовых поверхностей были получены путем взятия 
мазков с участков размером 6 x 25 см2. Мазки перемешивались вихревым способом в 
течение 1 минуты в 10 мл изотонического раствора, после чего восстанавливались 
жизнеспособные изоляты на неселективных средах посредством спирального посева 
(нанесение по логарифмической спирали 100 мкл и по натуральному логарифму 0,5 мл). 
Условия восстановления и методология соответствуют действующей методологии ISO/EN. 

e) Форма использования салфетки: В настоящем исследовании салфетка MicroRoll 
использовалась группой, состоящей из шести человек. Каждая салфетка MicroRoll 
использовалась однократно. Перед использованием салфетка MicroRoll «сминалась», и на 
нее распылялась водопроводная вода, содержащая однопроцентный раствор 
недезинфицирующего чистящего средства. В инструкциях было указано, что при 
применении салфетка должна быть проведена поперек исследуемой поверхности с 
выполнением возвратно-поступательных движений, чтобы вся площадь была покрыта 
шесть раз. Таким образом, была сформирована зона обработки, с которой были взяты 
мазки на участке размером 6 x 25 см2. Для каждого из исследуемых организмов каждый 
участник исследования обработал таким образом 3 исследуемых пластины.  
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3.0 Таблицы результатов 

Таблица 1 Результаты уменьшения количества вегетативной формы Cl. difficile на 
поверхности 

Проба КОЕ/см2 1,90E+07 

Одноразовая 
салфетка Одноразовая салфетка 

% уменьшения Логарифмическое 
уменьшение 

99,9982 4,8 
99,9970 4,5 
99,9971 4,5 
99,9969 4,5 
99,9989 5,0 
99,9988 4,9 
99,9972 4,6 
99,9979 4,7 
99,9977 4,6 
99,9970 4,5 
99,9987 4,9 
99,9974 4,6 
99,9977 4,6 
99,9982 4,8 
99,9988 4,9 
99,9974 4,6 
99,9978 4,7 
99,9987 4,9 
99,9979 4,70 

Таблица 2 Результаты уменьшения количества вегетативной формы Cl. difficile на 
поверхности 

Проба КОЕ/см2 2,30E+07 

Одноразовая 
салфетка Одноразовая салфетка 

% уменьшения Логарифмическое 
уменьшение 

99,9991 5,0 
99,9985 4,8 
99,9985 4,8 
99,9984 4,8 
99,9994 5,2 
99,9994 5,2 
99,9986 4,8 
99,9989 5,0 
99,9988 4,9 
99,9984 4,8 
99,9993 5,2 
99,9987 4,9 
99,9988 4,9 
99,9991 5,0 
99,9994 5,2 
99,9986 4,9 
99,9989 4,9 
99,9993 5,2 
99,9989 4,98 
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Таблица 3 Результаты уменьшения количества Escherichia coli на поверхности 

Проба КОЕ/см2 3,60E+07 

Одноразовая 
салфетка Одноразовая салфетка 

% уменьшения Логарифмическое 
уменьшение 

99,9987 4,9 
99,9995 5,3 
99,9992 5,1 
99,9985 4,8 
99,9990 5,0 
99,9993 5,1 
99,9990 5,0 
99,9993 5,2 
99,9981 4,7 
99,9987 4,9 
99,9986 4,9 
99,9989 5,0 
99,9978 4,7 
99,9993 5,2 
99,9992 5,1 
99,9983 4,8 
99,9983 4,8 
99,9990 5,0 
99,9988 4,96 

Таблица 4 Результаты уменьшения количества метициллин-устойчивого золотистого 
стафилококка на поверхности 

Проба КОЕ/см2 2,90E+07 

Одноразовая 
салфетка Одноразовая салфетка 

% уменьшения Логарифмическое 
уменьшение 

99,9995 5,3 
99,9995 5,3 
99,9991 5,0 
99,9992 5,1 
99,9990 5,0 
99,9994 5,2 
99,9991 5,0 
99,9992 5,1 
99,9993 5,2 
99,9992 5,1 
99,9991 5,0 
99,9991 5,0 
99,9990 5,0 
99,9992 5,1 
99,9993 5,1 
99,9992 5,1 
99,9987 4,9 
99,9990 5,0 
99,9992 5,09 
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Таблица 5 Сводные данные по эффективности 

Организм Одноразовая 
салфетка 

Одноразовая 
салфетка 

 % уменьшения Логарифмическое 
уменьшение 

Cl. difficile (вегетативная форма) 99,9979 4,7 
Cl. difficile (спора) 99,9989 5,0 

E. coli 99,9988 5,0 
Метициллин-устойчивый 
золотистый стафилококк 99,9992 5,1 

4.0 Обсуждение 

Стандартные многоразовые изделия из микроволокна доказали свою способность 
обеспечивать удовлетворительное снижения микробиологической нагрузки на загрязненных 
поверхностях. В настоящем исследовании мы продемонстрировали эффективность изделий 
для одноразового применения (MicroRoll), произведенных по указанной технологии. 

Наши данные показывают, что для изученных организмов эффективность удаления 
посредством MicroRoll превышала 99,99%. Такой уровень эффективности выгодно 
отличается от прочих изделий для промышленного применения, произведенных с 
использованием технологии микроволокна. 

На этом основании я с полной уверенностью могу рекомендовать салфетки MicroRoll 
производства компании Vileda в качестве эффективного средства против бактериального 
загрязнения среды. 
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